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E ANEXO I. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS: &‘
‘CONDICIONES DE ENSAYO: T2 AMBIENTE (°C): 23+ 1 l
I Apartado [ Ensayo I Requisitos Foncluslbnl
RESISTENCIA AL CALOR, A LA LLAMAY A LA INFLAMACION. c
Resistencia al calor | -
Ensayo de presién con la bola C
Partes ensayadas: MUESTRA DE -
Probeta de material pléastico del alzador KORFLIR. PLASTICO c
Resistencia a la llama y a la inflamacién Cc
Ensayo del mechero de aguja Cc
Partes ensayadas MUESTRA DE Cc
PLASTICO
Probeta de material plastico del alzador KORFLIR. 75°C c
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(Sustituye al de fecha de salida 24/10/16 reg.1278)

Peticionario:

KORFLIP
ALZADOR PARA CINES Y TEATROS.

REGISTRO INFORMES

Fecha: 26/10/16
Salida n®: 1293

SERVICIO SOLICITADO:

ENSAYOS DE INFLAMABILIDAD CON BOLA DE CALOR Y MECHERO DE AGUJA DE
ACUERDO A LA NORMA EN 60695.

DESCRIPCION MUESTRAS:

Fecha de recepcidn:

Muestra:

ENSAYOS REALIZADOS:

Fecha de ensayo:
Normas de ensayo:
Equipos de ensayo:

01/10/2016

Marca comercial: KORFLIP

Producto: ALZADOR PARA CINES Y TEATROS.
Referencia: MOD KORFLIP

11/10/2016

EN 60695

Aparato llama de aguja, MA030111032.

Aparato de bola a presion, MA030111031.

Estufa, INV99046.

Resultados obtenidos:

Tras la realizacion del ensayo de inflamacién mediante mechero de aguja y de deformacién mediante
presion de bola segin la norma EN 60695, se considera que la muestra aportada satisface los ensayos

solicitados.

ANEXO I: Resultados de los ensayos
ANEXO Il:Fotografias.

VEREDICTO DE LOS APARTADOS ( V)

El apartado se aplica a la muestra ensayada:

La muestra cumple con los requisitos del apartado:

La muestra cumple con los requisitos del apartado:

Los requisitos del apartado se han evaluado:

Observacidn sobre los resultados del apartado (Num.): OBS( )

Nota: Todos los apartados y tablas a las que se haga referencia en la columna "Requisitos" corresponderan
a la norma o procedimiento de aplicacidn especificado en el apartado “SERVICIO SOLICITADO" de este
documento.

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLOGICO METALMECANICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Validado por:

JUAN JOSE GONZALEZ
Rble. Laboratorio de Luminarias.

Domicilio social:

Parque Tecnolégico - Leonardo Da Vinci, 38
46980 PATERNA

Tel.: 96 131 85 59 o Fax: 96 091 54 46
aidimme®@aidimme.es www.aidimme.es

Domicilio fiscal:

Parque Tecnolégico - Benjamin Franklin, 13
46980 PATERNA

Tel.: 96 136 60 70 » Fax: 96 136 61 85
CIF: ESG46261590
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